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SUCHY TYNK NA BAZIE
PtYT KOMPOZYTOWYCH
SINIAT GTEC THERMAL PIR

INSTRUKCJA MONTAZU PLYT GTEC THERMAL PIR NA KLEJU GIPSOWYM NIDAKLEJTYP T

Wymagania w stosunku
do podtoza:

« Jezeli nierdbwnosci podtoza
nie przekraczaja 30 mm, ptyty
GTEC Thermal PIR stosowane
w charakterze suchego tynku
przykleja sie klejem gipsowym
Nida Klej Typ T bezposérednio do
pionowych przegrod budowlanych.
* Minimalna grubosc¢ placka
wynosi 5mm.
* Przy nierébwnosciach Scian powyzej

30mm (pamietajac, ze grubosé
placka nie moze przekracza¢ 30 mm)
nalezy najpierw wyrownac sciane

i dopiero wtedy przystapic¢ do
klejenia ptyt.

Podtoze, do ktorego przyklejane
beda ptyty GTEC Thermal PIR musi
by¢ nosne, stabilne, nie narazone

na dziatanie mrozu i deszczu oraz
izolowane przed wptywem wilgoci.
Podtoza silnie nasiakliwe nalezy
zagruntowac¢ odpowiednim srodkiem
zmniejszajacym ich nasigkliwosc

— Nida Supra G.

* Mato nasiakliwe gtadkie
powierzchnie betonowe
zagruntowac preparatem
zwiekszajgcym przyczepnosé
- Nida Supra W - patrz przyktad
zdjecie 1.

* Ptyt GTEC Thermal PIR nie mozna

przykleja¢ do podtozy wykonanych

z tynkdéw wapiennych ze wzgledu na

ich stosunkowo niska nosnosc¢.

W razie jakichkolwiek watpliwosci

co do podtoza nalezy przeprowadzi¢

probe klejenia i odrywania ptyt.

MONTAZ

1. Przed przystapieniem do przyklejania
ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zakon-
czyC uktadanie instalacji podtynkowej.
Puszki instalacyjne umieszczamy w 5cia-
nie tak, aby wystawaty okoto 2cm poza
powierzchnie Sciany masywnej.

Zdjecie 1. Sciana masywna zelbetowa pokryta
gruntem

2. Ptyty GTEC Thermal PIR uktada¢ na
ptaskim podtozu strong tylng pianki PIR
(zadrukowang) do gory. Nalezy je dociac
okoto 1,5cm krocej niz wynosi wysokose
pomieszczenia w Swietle.

3. Klej gipsowy Nida Klej Typ T rozrabiamy
do postaci pasty (zgodnie z zaleceniami
producenta) i pasmami nanosimy przy kra-
wedziach ptyt. Stosujac klej wykonac pas
0 Srednicy 5cm u gory i u dotu ptyty. Na-
stepnie umiesci¢ na scianie placki z kleju
upewniajac sie, ze maja one odpowiednia
grubos¢ oraz rozmiar ok, 25cm x 7,5cm
w rozstawie co 30cm. Maksymalny roz-
staw w poziomie to 40cm. Nalezy pamie-
ta¢ o zachowaniu minimalnego odstepu
ptyty od sciany — 1,5cm. Pionowanie ptyt
od momentu ich przyklejenia na &cia-
nie powinno by¢ wykonane w czasie

ok. 25minut. Po tym okresie nastepuje po-
czatek wiazania kleju gipsowego i dalsza
ingerencja w strukture placka moze spo-
wodowac jego odspajanie sie od podtoza.
Aplikacja w temperaturze otoczenia i pod-
toza od +5°C do +25°C.
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4. Aby zachowac roéwnomierny odstep
ptyt od podtogi, podktadamy pod dolnag
krawedz ptyt kliny drewniane lub paski
ptyt gipsowo-kartonowych. Po wyschnie-
ciu kleju podktadki te usuwamy.

e

5. Ptyty GTEC Thermal PIR przyktadamy do
§cian pozostawiajgc odstepy 1cm od pod-
togi i 0,5cm od stropu, a nastepnie docis-
kamy. Wtasciwe utozenie nadajemy przy
uzyciu taty i poziomicy.

6. Kolejne ptyty nalezy montowac z zacho-
waniem przesuniecia jak standardowe pty-
ty g-k (na tzw. mijanke). Jedna z krawedzi
ptyty GTEC Thermal PIR posiada wysunieta
czeS¢ piany PIR poza obreb ptyty g-k. Pra-
widtowy montaz powinien by¢ przeprowa-
dzony z zachowaniem zasady, iz kazda ko-
lejna ptyta posiada ta krawedz wysunieta
W t3 sama strone. Pozwala to na uzyskanie
najlepszej jakosci spoin pomiedzy ptyta-
mi — dzieki zachowaniu tzw. szczeliny fa-
brycznej, ktora wzmacnia spoine.

7. Wskazowka: zaczekaj z montazem kot-
kow rozporowych, az ptyty zostana finalnie
ustawione przed dopasowaniem, aby unik-
N3¢ przesuwania lub zginania ptyty. Uzyj
dwoch kotkéw rozporowych dopasowa-
nych do grubosci ptyt GTEC Thermal PIR,
zamocuj mechanicznie wczesniej przykle-
jona ptyte w wywiercone otwory, pamigta-
jac, ze kotek rozporowy musi zagtebic sie
minimalnie na 2,5cm w §cianie masywne;j.
Kotek montazowy powinien by¢ umiesz-
czony w placku z kleju w odlegtosci 40cm
od gornej krawedzi ptyty i w polu fabrycz-
nego sfazowania ptyt od lewej oraz prawe;j
krawedzi ptyty lub 4 cm (w przypadku przy-
ciecia ptyt po dtugosci) — podnosi to stabil-
nos¢ przyklejonej ptyty.

8. Usun kliny, gdy klej ostatecznie zwigze
— zaleznie od warunkow klimatycznych
i rodzaju uzytego kleju moze to potrwac
do 72h (minimum 8 godzin).

9. Po catkowitym wyschnieciu kleju rozpo-
czynamy spoinowanie ptyt GTEC Thermal
PIR. Do potaczen spoin zalecamy gips
szpachlowy Nida Start z taéma z wtdkna
szklanego Nida lub Nida Max zbrojony
oraz tasme Connect. W przypadku cato-
powierzchniowego szpachlowania nalezy
wykonac je identycznie jak w przypadku
standardowych ptyt g-k Siniat, uzywajac
do finalnej warstwy szpachlowej gtadzi
gipsowych Siniat (np. Nida Pro, Nida Efekt,
Nida Gtadka).

WAZNE INFORMACJE TECHNICZNE
DO ZASTOSOWANIA PODCZAS MONTAZU PLYT GTEC THERMAL PIR

- Nie mozna stosowac ptyt
Gtec Thermal PIR na sufitach
i innych poziomych elementach
budowlanych.

- Ze wzgledéw montazowych
zalecamy montaz ptyt GTEC
Thermal PIR przed wykonywaniem
sufitow podwieszanych i oktadzin
sufitowych.

- Na nadprozach okiennych
i drzwiowych, ptyty powinny byé
przyklejone na catej powierzchni,
a nie punktowo.

- Wszelkiego rodzaju przedmioty
mocowac¢ za pomoca kotkow
montazowych bezposrednio do
podtoza noSnego - Sciany
masywnej.

Siniat Sp. z o.0.

ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa

Info Nida: 80111 44 77
www.siniat.pl

Przedstawione informacje i rozwigzania zostaty opracowane w oparciu 0 aktualng wiedze techniczna, badania w Centrum Rozwoju Technicznego Siniat
i zewnetrznych jednostkach badawczych oraz wieloletnie doSwiadczenie i praktyke w montazu systemow suchej zabudowy. Siniat Sp. z 0.0. nie ma bezposredniego
wptywu na projektowanie, warunki placu budowy, a takze na sposéb wykonywania prac. W zwigzku z powyzszym zastrzegamy, ze s to wskazéwki o charakterze
0golnym, ktorych zastosowanie w praktyce nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen. Siniat Sp. z 0.0. nie odpowiada za btedy powstate w druku.




